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P R Ü F B E R I C H T 
Bericht über die Laborprüfung im Sinne der EN 14904:2006 

 
 

Antragssteller 
  

: LOBA Gmbh & Co.KG 
Leonberger Straße 56-62 
71254 Ditzingen 

Betreff    : Sportbodentauglichkeitsuntersuchung 
Prüfung der Reibung von Oberbelagsproben, die mit dem 
wasserbasiertem 2K Sportbodenlack  
LOBADURÒ 2K Ultra Sport 
beschichtet waren 
 
Prüfung nach EN 14904:2006 mit dem in EN 13036-4 be-
schriebenen Pendelverfahren 

IST-Zeichen : L 6341/MK 

Datum des Berichtes  : 14.12.2017 

Ort der Prüfung : Prüflaboratorium des IST – Institut für Sportbodentechnik, 
04416 Markkleeberg 

Datum der Prüfung : 14.-23.06.2016 

Untersuchungsmaterial : je 2 beschichtete Prüfkörper mit PVC- bzw. Linoleumober-
belag 
2 Stück Mehrschichtparkettdielen 
(Probeneingang: 24.05.2016) 
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Anlagen       : - 
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PRÜFERGEBNISSE 
 
 
1. Ermittlung des Pendelwertes nach EN 14904:2006 mit dem in EN 13036-4  
    beschriebenen Pendelverfahren 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
Die Prüfergebnisse entsprechen den Anforderungen der DIN EN 14904:2006. 
 
Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf die wie beschrieben beschichteten Prüf-
körper. 
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Probe Pendelwert Mittelwert Anforderung  
 EN 14904:2006 

Parkett  88    87    88    89    89 88  
 

80-110 PVC 93    94    93    92    93 93 

Linoleum 94    93    95    95    95 94 


