Pflegeanweisung

HolzfuBboden,
lackiert mit LOBADUR® 2K Supra A.T. W,
OnTop!
Kurzanweisung
Arbeitsgang Produkt Anmerkungen
Unterhalt LOBA® Cleaner Unterhaltsreinigung
Allgemeine Holz
Bemerkungen Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft

BauschluBreinigung
Unterhalt

Weitere Hinweise

permanent an.

Wahrend der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert
zwangslaufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Je langer und starker
Sie die Rdume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen
entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu
erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten, bzw. wieder
geschlossen.

Um der Fugenbildung entgegenzuwirken, ist ein langerfristiges Absinken der
Luftfeuchte auf Werte unter 45% zu vermeiden. Dies kann durch Einsatz von
Luftbefeuchtern erreicht werden.

Ein Raumklima von 20°C und ca. 50% r.F. tragen sowohl zur Werterhaltung des
HolzfuBbodens, als auch zu allgemeinen Wohlbefinden bei.

Die Versiegelung

Durch die Versiegelung des Holzes mit einem Lack wird es gegen eindringenden
Schmutz und Nésse geschitzt. Neuversiegelte Béden dlrfen nicht vor dem néchsten
Tag begangen werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont
wird, desto gréBer die Lebensdauer der Versiegelung. Die volle Beanspruchbarkeit wird
erst nach 8-14 Tagen erreicht.

Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies hat zur Folge, daB kleine
Stérungen in der Oberflache auftreten kénnen (hervorgerufen durch EinschluB3 von z.B.
Staubpartikel). Auf die Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen EinfluB3.

Die Versiegelung unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natirlichen Verschlei3. Um
dem entgegenzuwirken, ist eine regelméaBige Pflege gemal DIN 18356 dringend
erforderlich. Ist die Oberflache durch die Nutzung schadhaft geworden, muB geschliffen
und neu versiegelt werden.

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

In der ersten Woche nach der Versiegelung den Boden nur trocken reinigen (Besen,
Mop, Staubsauger). Keine Teppiche legen, um den Aushéartungsvorgang des Lackes
nicht zu behindern. Frihestens nach 8-14 Tagen lassen sich Reinigung und Pflege
muihelos mit waBrigen Parkettpflegemitteln durchfihren.

In Sport- und Mehrzweckhallen ist dariiber hinaus die Einhaltung der sporttechnischen
Eigenschaften gemé&f DIN 18032 erforderlich. Hierfir ist die Anwendung spezieller
Pflegemittel notwendig.

Mit LOBA® Cleaner.

Den Boden mit Mop, Haarbesen oder Staubsauger trocken reinigen. Schmutz und
Staub wirken wie Schleifpapier und miissen daher umgehend entfernt werden. Bei
Bedarf (fester anhaftende Verschmutzungen, Getrankeflecken 0.a.) mit LOBA®
Cleaner nebelfeucht wischen.

Bei maschineller Reinigung muB die Schmutzflotte sofort wieder abgesaugt werden.

Bei langerem Kontakt weichmacherhaltiger Materialen (z.B. Gummi, Kunststoffe in
StandfiiBen von Geraten und Mdbeln) mit der Belagsoberflache kann es zu
Weichmacherwanderungen und damit zu irreversiblen Verfarbungen des Belags
kommen.
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Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der
Verschiedenartigkeit der Verhéltnisse in der Praxis kdnnen aus ihm keinerlei
Gewahrleistungs- oder Haftanspriiche abgeleitet werden.
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