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OnTop!

Huile naturelle plancher bois les exigences les plus élevées

Huile teintée a deux composants 2K High Solid 3 base de
plantes pour planchers en bois. Met en valeur I'aspect naturel
du bois avec une excellente résistance. Convient ainsi parfai-
tement aux secteurs public et privé aux exigences élevées,

et méme pour les zones humides. Grace au bon pouvoir
pénétrant, le bois est préservé tout en conservant des pores
ouverts et en restant respirant. La technologie LOBA 2K (a deux
composants) permet de réduire I'entretien tout en offrant une
meilleure résistance a I'eau et aux produits chimiques.

- Pour les locaux exposés a une forte humidité

- Gain de temps de mise en ceuvre en un systeme d’une
journée

- Consommation réduite, rendement élevé

+100% de solides - sans solvants

- Toutes les variantes sont mélangeables

+ Mise en ceuvre sire et aisée

- Effet antidérapant certifié selon DIN EN 16165:2021-12 pour les
lieux de travail

- Convient aux jouets denfants suivant EN 71-3

Domaine d’application:

Pour la coloration professionnelle des parquets et des planchers
en bois. Les feuillus a pores grossiers (chéne, fréne) sont plus
adaptés. Convient pour le premier traitement d’imprégnation
des planchers en bois. Convient également pour les piéces
exposées a une forte humidité telles que la salle de bain, le
spa, etc. Effet antidérapant selon DIN EN 16165:2021-12 classe
d'évaluation R10. Convient pour les jouets, les exigences de la
norme DIN EN 71-3 - « Migration de certains éléments » sont
satisfaites. Convient pour quasiment tous les bois européens et
exotiques. Se reporter a la liste des bois LOBA que vous trou-
verez sur le site www.loba.de. En cas de doute, adressez-vous
impérativement a l'usine.
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Informations relatives au produit

ARTICLE N° ) £ e Ingrédients huiles végétales modifiées,
pigments, siccatifs, Siccatifs sans

10610 7509 4 400 cobalt, Fau
Toutes les couleurs sont également disponibles en doses Stockage et transport  Stable au stockage pendant 36
échantillons de 100 ml. mois.
10610-90 / Set d‘échantillons / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml Pre- Produit non dangereux selon I'ADR.
Tone Ne craint pas le gel.

GISCODE 010/DD+

Couleurs de base

900005 900126 900148
Noir Blanc Gris

Couleurs de bois

800099 800127 800132 800145 800149 800150 800200
Acajou Noyer Chéne fumé Kambala Sucupira Wenge Antique Oak

Couleurs ten-
dance

700133 900127 900143 900144 900145 900146 900147
Papyrus Chalk Oyster Clay Sable Pearl Argent

Pas de garantie de couleur

Conseils d'utilisation

- Remuer la pate, délayer avec précaution le durcisseur a - La teinte propre du bois utilisé, sa structure et sa porosité ainsi
raison de 1/10 (également possible machinalement avec un que la finesse de la rectification ont une incidence trés forte sur
meélangeur de couleur LOBATOOL). En cas de mélange d'une la teinte 3 atteindre. Nous recommandons vivement d'appliquer
partie de la quantité, appliquer le méme rapport. Mise en un échantillon de teinte sur le bois d'origine adaptée a la
ceuvre 2 heures apreés avoir préparé le mélange pour I'huile technique de rectification du chantier afin de vérifier par
transparente et 1 heure pour I'huile teintée. vous-méme et, le cas échéant, pour autorisation par le maitre

- La surface doit étre poncée dans les regles de Iart. Le sol doit d'ouvrage.
étre sec et exempt de toutes éventuelles couches anciennes, - Les « instructions de rectification pour la coloration de planchers
d'huile, de corps gras, de cire, de silicone, de poussiére de en bois » LOBA doivent impérativement étre respectées.
rectification ou autres contaminants. - Avant utilisation des variante de couleur, nous recommandons

- Les conditions optimales d‘application sont les suivantes : des essais d'application afin d'évaluer la teinte a obtenir ainsi
température ambiante de +15°C a + 25°C, température du sol que l'effet général. Les nuances sont mélangeables. Pour
de +15°C a +22°C, hygrométrie de 40 % a 65 %, température éclaircir Ia teinte ou réduire le pouvoir couvrant, mélanger avec
du produit de +18°C a + 25°C, humidité max. du bois de 12 %, la variante transparente. Pour obtenir une coloration uniforme,
aération suffisante des locaux de travail. il faut absolument une saturation de pigment et diluer en

- Afin de prévenir les dommages causés au parquet, il convient conséquence au maximum trois volumes de transparent avec
de respecter le climat ambiant prévu pour l'utilisation en un volume de teinte.
moyenne annuelle lors de la mise en ceuvre. - Si les surfaces nécessitent plus d'un bidon, il faut préparer dés

- Les parametres tels que les temps de séchage et la le début des travaux la quantité totale dans un récipient.
consommation peuvent diverger avec d'autres méthodes - Pour les surfaces exposées a I'eau, il n'est pas possible de
d'application. redonner a la surface son aspect d'origine en raison de la

- Ne pas répandre le produit sur le sol, utiliser le LOBA bidon de pénétration des pigments en profondeur.
vitrification. « Respecter les conditions générales de protection pour le

- Bien mélanger le produit. travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit.

Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter
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2K ImpactOil Color oifférentes couleurs

Conseils d'utilisation

aux instructions de service disponibles sur le site www.
wingis-online.

- Ce produit fait partie du « Connected Systems » de LOBA et
Wakol. Les combinaisons autorisées avec les colles a parquets
Wakol figurent dans la « Matrice Connected Systems » :
www.loba.de/connected-systems

DILUANT

Pour éclaircir la teinte ou réduire le pouvoir couvrant, mélanger
avec la variante transparente. Maxi. 3 volumes de transparent
pour un volume de couleur.

APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA spatule de surface / par application env. 30 ml/m?* (33 m?/
kg) selon le taux d'absorption du support. Egaliser avec LOBA pad
special beige.

TEMPS DE SECHAGE

- Praticable apres 12 heures.
- Praticable apres 48 heures.
- Pleinement utilisable et recouvrement aprés 10 jours.

- Un recouvrement plus tot est possible avec LOBA Cover 400,
pour plus de détails, se reporter a la fiche technique du produit.

TRAITEMENT PRELIMINAIRE EVENTUEL POUR OBTENIR DES
EFFETS SPECIAUX

Teinture pigmentée :
* PreTone

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

APPLICATION A LA SPATULE :

- Appliquer I'huile avec LOBA spatule de surface.

« Laisser agir.

« Env. 20 minutes aprés le début de I'application de I'huile,
égaliser avec la machine monodisque et LOBA pad special

- beige.

- Appliquer la deuxieme couche a la spatule.

« Laisser agir.

- Env. 20 minutes apreés le début de I'application de I'huile,
égaliser avec la machine monodisque et LOBA pad special

- beige.

APPLICATION SUR DES SOLS AVEC JOINTURES ET CHANTS DE
LAMES DE PARQUET BISEAUTES - APPLICATION AU PAD :

appliquer 2K ImpactOilColor directement sur LOBA pad special
beige. Faire pénétrer I'huile a I'aide d'une machine monodisque.
Egaliser avec LOBA pad special beige neuf (sec). Séchage pen-
dant la nuit. Appliquer 2K ImpactQilColor directement sur LOBA
pad special beige. Faire pénétrer I'huile a I'aide d'une machine
monodisque. Egaliser avec LOBA pad special beige neuf (sec).
Pour toutes informations complémentaires par rapport a cette
technique, reportez-vous a nos « Conseils techniques et astuces »
sur le site www.loba.de.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Non autorisé pour I'application par pulvérisation.

L'excédent de produit doit étre entierement retiré lors de I'éga-
lisation. Des temps de séchage plus longs sont possibles dans le
cas de certains bois exotiques.

Conserver les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés
dans des récipients fermés, humidifier I'huile avec de I'eau en
présence de poussiere de poncage, de chiffons en tissu, etc. ou
les conserver dans un seau pouvant étre fermé et les éliminer
sans risque d’'incendie. Dans le cas contraire, il existe un risque
de combustion spontanée. Aérer soigneusement les zones de
travail pendant I'application et le séchage.

Les applications a la spatule ne sont possibles que sur les plan-
chers en bois jointifs. L'huile qui s'introduit dans les jointures ne
seche pas complétement sur une longue durée.
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Instructions générales

2K ImpactOil Color oifférentes couleurs

Nettoyage des outils : nettoyer les outils a I'aide de solvants
tels qu'un dissolvant pour pinceaux.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour
une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une
aération correcte des locaux de travail, a I'abri des courants d'air.
Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou
une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas
laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir
la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400.
Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches
techniques correspondantes.

Collage des bords : les parquets, planchers, dallages en bois,
parquets a lamelles sur chants et les parquets sur chauffage

au sol qui ne sont pas collés de maniére a étre résistants au
cisaillement ainsi que les essences ayant une courte durée de
transition a I'humidité (par ex. hétre) travaillent beaucoup lors de
variations des conditions ambiantes (hygrométrie, température).
L'utilisation d'huiles permet d'éviter la formation de fentes au
niveau des joints.

Interactions : les matériaux contenant des plastifiants, notam-
ment les sous-tapis, le rembourrage des meubles, les roulettes
de chaises, les colles élastiques pour parquets et colles de mon-
tage, etc., peuvent provoquer le ramollissement et la décolora-
tion du fini. Les accumulations dans les jointures peuvent affecter
I'effet visuel et sensoriel. Les teintures capillaires, la gomme

des pneus des voitures, motocycles, vélos et similaires peuvent
entrainer des colorations de surface durables et irréversibles.
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Connected Systems : les produits testés par Connected Systems
sont optimisés de telle maniére qu'aucune coloration foncée,
causée par une interaction chimique, ne se produise entre le
traitement de surface et la colle lorsque les produits sont traités
correctement.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre
information ou conseil que nous fournissons a I'applicateur ré-
sultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spe-
zialisées. En raison de la grande variété de possibilités dapplica-
tion et des conditions de traitement, il est de la responsabilité
du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude a l'usage
prévu ou de demander conseil auprés du service technique LOBA.
Respectez les recommandations du fabricant de revétement et
les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusive-
ment sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue
du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés
par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche
technique annule et remplace I'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque
enreqistrés et protégés tout au moins sur le territoire de |'Alle-
magne.
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